
C E R T I F I C A T O   D I   Q U A L I T A’ 

ARTICOLO :  DAFNE 

ALTEZZA : 140 cm 

PESO :  760 g/metro lineare 

COMPOSIZIONE : 100% Cotone Rigenerato 

T   E   S   T 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE (MARTINDALE) : 

Norma BS 5690  20.000 giri circa 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

RESISTENZA AL PILLING (scala fotografica da 1 a 5) : 

Norma BS 5811 4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

SOLIDITA’ COLORI ALLA LUCE  (scala dei bleu da 1 a 8): 

Norma UNI 7639/89  5 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

SOLIDITA’ COLORI ALLO SFREGAMENTO (scala dei grigi da 1 a 5): 

Norma ISO 105 X 12 a secco: 4  a umido: 3 
---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

SOLIDITA’ COLORI AL LAVAGGIO A SECCO (scala dei grigi da 1 a 5) : 4 

Norma UNI 8268/87 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

SOLIDITA’ COLORI AL LAVAGGIO IN ACQUA (scala dei grigi da 1 a 5) a 30°C:  

Norma ISO 105.C06 3 / 4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

VARIAZIONI DIMENSIONALI DOPO LAVAGGIO A SECCO IN % TRAMA E ORDITO  

(valore max 2%): 

Norma UNI 9294 trama 3%  ordito2% 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

VARIAZIONI DIMENSIONALI DOPO LAVAGGIO IN ACQUA IN % TRAMA E ORDITO  

(valore max 3%): 

Norma UNI EN 25077 trama 3 / 4% ordito 3% 

ANNOTAZIONE : I RILIEVI  EFFETTUATI IN LABORATORIO  S’INTENDONO SEMPRE INDICATIVI. 

 


